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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 129/P/LB/2021

PRZEDMIOT BADANIA: PLYTKI CERAMICZNE

ZLECENIODAWCA: NOVA CERAMICA Sp. z 0.0. Sp. k.
UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 14

26-341 MNISZKOW

DATA OTRZYMANIA PROBEK: 20.04.2021 r.

DATA WYKONANIA BADANIA: 16 - 17.06.2021 r.

BADANIA WYKONAL: mgr inz. Marcin Pozarowszczyk
mgr Agnieszka Ducka
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1. Przedmiot badania

— Prébki plytek ceramicznych szkliwionych prasowanych na sucho grupy Bla nastgpujacego typu:
TALENS PERLA 60 x 60 cm

— Producent: NOVA CERAMICA Sp. z 0.0. Sp. k.
UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 14
26-341 MNISZKOW

— Licznos¢ probki: 4 plytki
Oznaczenie probki: 67P/2021
Probki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez przedstawiciela Zleceniodawcy

2. Zakres badan oraz miejsce ich wykonania:

— oznaczanie uwalnianego kadmu i otlowiu (badanie notyfikowane),

Zakres badan ustalony przez Zleceniodawce.
Badania wykonano w Laboratorium Badawczym WP, ul. Kupiecka 4, 03- 046 Warszawa.

3. Metody badan.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego olowiu i
kadmu z plytek szkliwionych.

4. Wyniki badan

4.1. Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu.
Wg PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego otowiu 1 kadmu
z ptytek szkliwionych.
Oznaczenie wykonano metoda absorpcji atomowej przy zastosowaniu spektrometru firmy VARIAN
typ SpektrAA-200.

Liczno$¢ probki: 4 plytki

Zakres oznaczania: Pb 0,1 —20 mg/1
Cd 0,02 - 3,0 mg/l

Dane dotyczace ekstrakeji:
Pole powierzchni majacej kontakt z roztworem kwasu Pp = 34,81 dm?
Objetosé kwasu V = 1,8 dm?
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Numer | Zawartos¢ Pb | Zawartos¢ Pb | Zawartos¢ Cd | Zawartos¢ Cd
probki mg/dm’® mg/dm? mg/dm? mg/dm’
1/67P <0,1 - <0,02 -
2/67P <0,1 - <0,02 -
3/67P <0,1 - <0,02 -
4/67P <0,1 - <0,02 -
srednia - - — -
5. Ocena wynikéw badan.
Badane Wynik badania Wymagania normy Wartosé Ocena
wilasciwosci EN 14411:2011 deklarowana zgodne/niezgodne
Oznaczenie Pb < 0,1 mg/dm? warto$¢ deklarowana - —*
uwalnianego Cd < 0,02 mg/dm’? warto$¢ deklarowana - —*
olowiu i kadmu

*- nie dokonano oceny ze wzgledu na brak deklaracji producenta

6. Oswiadczenie

6.1. Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.
6.2. Sprawozdanie z badan moze by¢ powielane wyltacznie w calosci, natomiast na
fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowi dzi/alna za sprawozdanie:

V

mgr inz,
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Osoba autoryzujgca sprawozdanie:
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