ﬁ Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

31-983 Krakdw, ul. Cementowa 8 \\\\| gL '/’I/
\ /,
; N AN 7 A
DDDZIAL CERAMIKI | BETONOW W WARSZAWIE SN PC
Sp—— = | P
02-676 Warszawa, ul. Postepu 9 03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 4 M
tel: 601362 348 tel: 601370 583 R s %
tukasiewicz agnieszka.ducka@icimb.lukasiewicz.gov.pl A /R N
Iristytut Ceramiki malgorzata.piotrowicz@icimb.lukasiewicz.gov.pl //’1/ 7N\ \\‘\\ BROANIA
i Materiatow P ’ EOV.P mmN
Budawlianych AB 054

LABORATORIUM BADAWCZE www.icimb.lukasiewicz.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 192/P/LB/2021

PRZEDMIOT BADANIA: PLYTKI CERAMICZNE

ZLECENIODAWCA: CER-ART STUDIO Sp. z o.0.
ul. Krétka 5
26-341 Mniszkow

DATA OTRZYMANIA PROBEK: 21.10.2021 1.

DATA WYKONANIA BADANIA: 02.11 - 04.11.2021 r.

BADANIA WYKONAL: mgr inz. Marcin Pozarowszczyk
technik Jacek Kaminski

Egz. Nr 1 Ilos¢ stron 3

Warszawa, dnia 05.11.2021 r.
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1. Przedmiot badania

Prébki ptytek ceramicznych szkliwionych prasowanych na sucho opisane jako:
e PLYTKI GRESOWE SZKLIWIONE 60 x 60 cm

Producent: CER-ART. STUDIO Sp. z o.0.
ul. Krotka 5
26-341 Mniszkéw

Licznos¢ probki: 0,5 m?

Oznaczenie probki: 166P/2021
Prébki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez kuriera.

2. Zakres badah oraz miejsce ich wykonania.

— oznaczanie krytycznego kata poslizgu.

Zakres badan ustalony przez Zleceniodawce.
Badanie wykonano w Laboratorium Badawczym WP OCiB, ul. Kupiecka 4, 03-046 Warszawa.

3. Metody badan.

DIN 51130:2014-02 Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie wlasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o
podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia —
ptaszczyzna nachylona.

4. Wyniki badan.

4.1. Oznaczanie krytycznego kata poslizgu.
Wg normy DIN 51130:2014-02 Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczanie wlasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym. Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachylona

Liczno$¢ probki: powierzchnia 0,5 m2.

Krytyczny kat poslizgu
Skorygowany $redni og6lny kat Klasa zdolnosci
akceptowalny o ges przeciwposlizgowej
6,1 RO
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5. Oswiadczenie.

5.1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.
5.2. Sprawozdanie z badan moze by¢ powielane wytacznie w calosci, natomiast na fragmentaryczne
powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie: Osoba autoryzujaca sprawozdanie:
:’DL{ e , , '
mgr Agnleszka Ducka Z-ca l.ide v (,';!,‘}r’iy/ RBadawczej

mgr Agnieszka Ducka




